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UV-vis spectra of sensitizers

Dependence on the immersing condition
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IPCE spectra 

  Dye  Conc  .  of 

NOK101 

(mM) 

Conc  .  of 

D131  dye 

(mM) 

Immersi

on  time 

(h) 

Jsc 

(mA 

cm2) 

Voc 

(V) 

FF  

(%) 

comp 
(x107 

mol 

cm2)d) 

org 
(x107 

mol 

cm2)e) 

1  NOK101  0.1    22  13.0  0.43  0.63  3.5  0.9   

2  D131    0.1  22  10.9  0.57  0.69  4.3    1.8 

3  NOK101

+D131a) 

0.1  0.1  22  16.3  0.45  0.62  4.5  0.8  0.7 

4  NOK101  0.05    44  11.2  0.44  0.66  3.2  1.0   

5  D131    0.05  44  9.5  0.54  0.68  3.5    0.8 

6  NOK101

+D131b) 

0.05  0.05  44  13.5  0.44  0.65  3.9  1.0  0.8 

7  D131+N

OK101c) 

0.05  0.05  44  12.7  0.44  0.65  3.6  0.8  0.3 

 

entry  Dye  Conc  .  of 

DCA 

(mM) 

Jsc  (mA 

cm2) 

Voc 

(V) 

FF  (%)  comp 
(x107 

mol 

cm2)a) 

org  (x107 

mol 

cm2)b) 

1  NOK101  20  17.3  0.43  0.55  4.0  1.5   

2  D131  20  12.4  0.49  0.66  4.0    1.9 

3  NOK101+D131  20  19.8  0.44  0.53  4.6  1.4  1.4 

5  NOK101  0  16.6  0.34  0.53  2.9  2.7   

6  D131  0  11.7  0.51  0.65  3.8    4.0 

7  NOK101+D131  0  12.1  0.43  0.65  3.8  1.7  2.0 
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D102

D77

D131

NOK101
D131

D131+NOK101
D77+NOK101

D102+NOK101

IPCE spectra of NOK101 and 
cosensitized DSCs are shown as 
complementary features of each dye. 
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������������������������� NOK101�
��������������������������D131�

����������� ��������������� ��������������������������������������
��������������������������� �������������������NOK101 �����������������������������������������������D131
�����������������������
��������������������������� �������������������D131 �����������������������������������������������NOK101
�����������������������
������������������������� NOK101�
��������������������������D131�

������������������������������������������������
�����������������������������������������–
���������������������������������������
��������������������������������������NOK101������
������������������������������������������������
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NOK101 ����D131 ���� �����������������������
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entry  Dye  Electrolytea)  Jsc (mA cm2)  Voc (V)  FF  (%) 

    LiI (M)  DMPmI (M)        

1  NOK101  2  0  17.3  0.43  0.55  4.0 

2  D131  2  0  12.4  0.49  0.66  4.0 

3  NOK101+D131  2  0  19.8  0.44  0.53  4.6 

4  NOK101  0.1  0.6  9.5  0.45  0.69  2.9 

5  D131  0.1  0.6  11.3  0.71  0.71  5.0 

6  NOK101+D131  0.1  0.6  17.8  0.46  0.62  5.0 

 

In the nearIR region, 
the effect of 
electrolyte is 
significant.
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NOK101

NOK101

NearIR sensitizer

Organic dyes
NearIR sensitizers developed by our group
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NOK101

N.OnozawaKomatsuzaki, et.al, Inorg. Chem. 
Commun., 2009��12�������
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IPCE spectra 

NOK101 ��������������������
�����������������������������

entry  Dye  Jsc (mA cm2)  Voc (V)  FF  (%)  comp  (x107 

mol cm2)a) 

org  (x107 

mol cm2)b) 

1  NOK101  17.3  0.43  0.55  4.0  1.5   

2  D131  12.4  0.49  0.66  4.0    1.9 

3  NOK101+D131  19.8  0.44  0.53  4.6  1.4  1.4 

4  D77  14.3  0.54  0.67  5.1     

5  NOK101+D77  18.1  0.42  0.54  4.1  1.5   

6  D102  15.5  0.50  0.67  5.1     

7  NOK101+D102  17.0  0.44  0.58  4.4     

 

���������������������������������������������������������NOK101 ����organic 
dyes. �������������������������������� ���������� ������������������������ �����
����������� ����������������

������������������������� NOK101�
��������������������������D131. ���������D77 ����D102 ���������������������������������
�������������������������������������������

D131 was found to be effective as a cosensitizer for DSSC based on 
NOK101.

The conversion efficiency of NOK101based DSC (4.0%) was 
improved to 4.6% by cosensitization. The total amount of 
adsorbed dye is increased by coadsorption.
DCA is necessary for prevent from dye aggregation at the 
TiO2 surface.


