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Cu2SnSe3-ZnSeによるCu2ZnSnSe4太陽電池

Cu2ZnSnSe4 (CZTSe)とは、バンドギャップ ＝ ～1.0 eV、光吸収係数 (α > 104

cm-1)であり、高効率薄膜太陽電池の作製が期待でき、かつ希少金属を含まな

いために安価に製造できる次世代の化合物薄膜太陽電池用材料としてして注
目されている。
従来のCZTSe太陽電池の光吸収層の作製にはCu, Sn、Znなどのメタル単体や
二元系カルコゲナイド (CuSe、SnSe、ZnSeなど） がプリカーサーとして用いら
れている。それらのプリカーサーによるCZTSe形成の反応は複雑であるため膜
の組成及び異相の制御は困難である。
従って、 CZTSe形成する最終の反応物質をプリカーサーとして用いることで組

成及び異相の制御問題を解決できる可能性がある。1

本研究では、Cu2SnSe3 とZnSe をプリカーサーとして用い作製したCZTSe太陽電
池の特性を調べる。
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成膜条件
成膜温度：340－375oC 
膜厚：〜１μm
Se vapor pressure >4×10-6 Torr

Schematic drawing of CTSe&ZnSe growth MBD

熱処理条件
熱処理温度：500oC
雰囲気：SnSe2＋Se
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CZTSe太陽電池の構造
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プリカーサー 2を用いたCZTSe太陽電池特性
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同時蒸着法によりほぼ同条件で
作製されたCTSeとCZTSe薄膜の
粒径の比較
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1. CTSeーZnSeプリカーサーを用い熱処理によりＣＺＴＳeを作製し、その物性

と太陽電池特性を調べた。

2. CTSe/ZnSe/Mo (precursor 1)では成長中Ｚｎの再蒸発により組成制御が困

難であり、良好なＣＺＴＳe太陽電池の特性が得られなかった。

3. ＺnSe/CTSe/Mo (precursor 2) を用いたCZTSe薄膜は大きな粒径が形成さ

れ、かつCu不足、Zn過剰の組成領域を制御可能であった。

4. プリカーサー2で作製したＣＺＴＳe太陽電池は変換効率７%を達成した。
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