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PCTによる太陽電池モジュールの
劣化挙動の調査

• 高効率セルを用いたモジュールで長期にわたって高い発電性能
を維持するために，長期間/高加速条件での信頼性試験による
故障モードの把握と高信頼性モジュール技術の研究を行ってい
る[1-3]．

• ここではpressure cooker test (PCT)により，湿熱劣化による故
障モードに対するモジュール部材の影響の調査を行った．
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• 標準的な構造のG/BS・はんだモジュールは，650 hからPmax, FF
が劣化するのに対し，G/BS・CF， G/G・はんだ，G/G・CFモ
ジュールは劣化の開始が850～900 hに延びた．

• また劣化が始まった後でも，G/Gモジュールは，G/BSモジュール
と比べて，その劣化レートはより小さい．

• はんだタブ付けモジュールでは，劣化はインターコネクタ沿いから
発生したのに対し，G/BS・CFタブ付けモジュールではこの劣化パ
ターンは見られず，代わりにセル中央にまだらな劣化パターンが
発生した．

• G/G・CFタブ付けモジュールでは，PCT 1000 hの後でも，明らかな
劣化パターンは見られなかった．

• インターコネクタ沿い劣化は，これまでの研究で，モジュール作製
時の過剰フラックスと有鉛はんだタブ付けによって劣化が促進さ
れ，劣化部のAg電極にSn化合物層の堆積が確認された．このこ
とから，この劣化モードには電気化学的反応が関与していると考
えられる．

• 一方，CFタブ付けモジュールで見られたセル中央劣化は，シミュ
レーションで見られる湿熱試験後の酢酸濃度分布[4]に類似しおり，
酢酸による電極腐食に起因すると考えられる．
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• PCT試験により，c-Si PVモジュールの湿熱劣化モードの調査を行っ
た．

• G/G構造またはCFタブ付けを用いることで，劣化の抑制が確認され
た．

• また，CFタブ付けモジュールでは，インターコネクタ沿いの劣化の代
わりにセル中央の劣化が確認された．

• これらの2種の劣化パターンは，
セル中央劣化：酢酸濃度分布のみに基づく劣化
インターコネクタ沿い劣化：電気化学的反応により促進された劣化

と考えている．
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